
 

＜プレスリリース＞ 2018年3月27日（12時発表） 

2018年2月度の化学繊維生産・在庫の概況（速報） 

日本化学繊維協会 

【生産動向】 

化学繊維生産は 66,092 ㌧、前年同月比 6.9％減、うち合成繊維生産は 50,125 ㌧、同 11.2％

の減であった。 

主要品種では、ナイロンＦは前年同月比 3.5％減の 7,329 ㌧、アクリルＳは同 35.0％減の

5,830 ㌧、ポリエステルＦは同 4.7％減の 9,067 ㌧、ポリエステルＳは同 24.7％減の 6,192 ㌧で

あった。 

【在庫動向】 

化学繊維在庫（生産者）は 81,673 ㌧、前月比 3.5％減、前年同月比 11.4％減、うち合成繊

維在庫は 63,296 ㌧、前月比 4.2％減、前年同月比 14.0％の減であった。 

主要品種では、ナイロンＦ 11,077 ㌧、前月比 2.9％減、アクリルＳ 7,391 ㌧、同 25.0％減、 

ポリエステルＦ 10,533 ㌧、同 3.0％減、ポリエステルＳ 12,620 ㌧、同 0.3％の増であった。 
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ホームページアドレス    http://www.jcfa.gr.jp/ 

 お問い合わせ先:日本化学繊維協会 大阪事務所 桝本 

   ℡：06-6231-6784 



日本化学繊維協会

表１．2018年 2月 化学繊維生産・在庫（速報）

［生産高］

当月 前月 前年同月比 累計（ﾄﾝ） 前年同期比

（ﾄﾝ） （ﾄﾝ） 増減（ﾄﾝ） 比率（%） （%） １月以降 （%）

ｾﾙﾛｰｽ計 15,967 16,618 -651 96.1 109.9 32,585 100.7

ナイロンＦ 7,329 8,429 -1,100 86.9 96.5 15,758 97.6

アクリルＳ 5,830 9,019 -3,189 64.6 65.0 14,849 88.8

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙＦ 9,067 10,419 -1,352 87.0 95.3 19,486 94.9

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙS 6,192 7,133 -941 86.8 75.3 13,325 78.5

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝＦ 6,084 6,082 2 100.0 124.2 12,166 120.9

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝＳ 5,085 5,125 -40 99.2 101.7 10,210 103.9

その他 10,538 11,002 -464 95.8 85.9 21,540 92.7

合繊計 50,125 57,209 -7,084 87.6 88.8 107,334 94.6

合   計 66,092 73,827 -7,735 89.5 93.1 139,919 95.9

［在庫高］

当月 前月 前年同月比

（ﾄﾝ） （ﾄﾝ） 増減（ﾄﾝ） 比率（%） （%）

ｾﾙﾛｰｽ計 18,377 18,571 -194 99.0 98.6

ナイロンＦ 11,077 11,408 -331 97.1 101.0

アクリルＳ 7,391 9,861 -2,470 75.0 66.9

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙＦ 10,533 10,856 -323 97.0 95.5

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙS 12,620 12,586 34 100.3 65.0

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝＦ 910 921 -11 98.8 106.9

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝＳ 6,661 6,591 70 101.1 114.3

その他 14,104 13,831 273 102.0 97.7  

合繊計 63,296 66,054 -2,758 95.8 86.0

合   計 81,673 84,625 -2,952 96.5 88.6

前月比較

前月比較



表２．合繊主要４品種　生産・在庫推移

＜生　産＞
生産高(㌧) 前月比(%) 前年同月比(%)

ナイロンＦ 2017年2月 7,593 88.7 106.9
2017年9月 7,548 88.5 96.5

10月 7,052 93.4 121.0
11月 7,931 112.5 116.1
12月 8,092 102.0 105.0

2018年1月 8,429 104.2 98.5
2月 7,329 86.9 96.5

アクリルＳ 2017年2月 8,969 115.7 98.5
2017年9月 10,447 101.1 99.2

10月 10,493 100.4 100.0
11月 7,646 72.9 95.9
12月 8,340 109.1 94.1

2018年1月 9,019 108.1 116.3
2月 5,830 64.6 65.0

ポリエステルＦ 2017年2月 9,515 86.3 100.2
2017年9月 9,918 97.4 100.8

10月 9,695 97.8 92.9
11月 9,608 99.1 89.5
12月 9,833 102.3 97.1

2018年1月 10,419 106.0 94.5
2月 9,067 87.0 95.3

ポリエステルＳ 2017年2月 8,225 94.1 88.2
2017年9月 7,545 90.6 79.7

10月 6,171 81.8 82.1
11月 5,655 91.6 80.2
12月 7,193 127.2 79.7

2018年1月 7,133 99.2 81.6
2月 6,192 86.8 75.3

（注）最新月は速報値、その他は確報値

＜在　庫＞
在庫高(㌧) 前月比(%) 前年同月比(%)

ナイロンＦ 2017年2月 10,967 97.8 98.5
2017年9月 12,347 95.9 91.2

10月 11,227 90.9 93.7
11月 10,819 96.4 101.4
12月 11,060 102.2 103.7

2018年1月 11,408 103.1 101.7
2月 11,077 97.1 101.0

アクリルＳ 2017年2月 11,052 89.3 102.5
2017年9月 10,587 91.8 85.6

10月 10,602 100.1 75.2
11月 9,499 89.6 70.8
12月 8,601 90.5 68.2

2018年1月 9,861 114.6 79.7
2月 7,391 75.0 66.9

ポリエステルＦ 2017年2月 11,030 97.1 94.0
2017年9月 10,778 99.3 100.1

10月 10,467 97.1 96.1
11月 10,157 97.0 94.3
12月 10,121 99.6 96.4

2018年1月 10,856 107.3 95.6
2月 10,533 97.0 95.5

ポリエステルＳ 2017年2月 19,418 99.4 96.7
2017年9月 14,020 89.7 66.3

10月 12,871 91.8 64.5
11月 12,039 93.5 64.4
12月 11,467 95.2 62.2

2018年1月 12,586 109.8 64.4
2月 12,620 100.3 65.0

（注）最新月は速報値、その他は確報値
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